
これ以外の鋼種もご相談ください
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● ATシリーズによる溶着金属の諸性質一例（ワイヤ径1.2㎜）

銘　柄
機　　械　　的　　性　　質 耐　　　食　　　性
0.2％耐力

MPa
引張強さ

MPa
4D

伸び
％

硫酸・硫酸銅
（シュトラウス）

5％硫酸
減量 g/㎡・h

AT308 459 591 42.7 ― ―
AT308L 415 584 43.5 180°　曲げ無欠陥 ―
AT316 398 584 41.3 ― 6.8
AT316L 374 634 43.4 180°　曲げ無欠陥 5.1
AT309 449 603 38.4 ― ―
AT309L 421 583 40.1 ― ―
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